TANEL Elektronika i Informatyka, S.j.
44-100 Gliwice, ul. Kopernika 121
tel./fax (032) 234-96-15, (032) 238-16-15
http://www.tanel.com.pl/

WILGOTNOSCIOMIERZ
TROCIN
WTR-1E

INSTRUKCJA OBSLUGI




Zastosowanie

Wilgotnos$ciomierz Trocin WTR-1E jest nowoczesnym, elektronicznym przy-
rzadem do pomiaru wilgotnosci: trocin, zrebkow i widrow.

Podstawowym przeznaczeniem przyrzadu jest ocena wilgotnosci materiatow
W procesie produkcji peletow i brykietow. Przyrzad moze takze stuzy¢ do
orientacyjnego pomiaru wilgotno$ci gotowych peletow (po rozdrobnieniu)
oraz bardzo mokrych trocin.

Zasada dzialania

Wilgotno$ciomierz dziala na zasadzie pomiaru rezystancji (opornosci) spraso-

wanej probki. Pomiaru dokonuje si¢ w dwoch etapach:

» W pierwszym - zageszcza si¢ badang probke do zawsze takiego samego ci-
$nienia, wynoszgcego ok. 0.2 MPa,

» wdrugim - mierzy si¢ rezystancj¢ i przelicza jej warto$¢ na wilgotnosé
odpowiedniego biopaliwa.

Dane techniczne

@

Zakres pomiarowy [%] wilgotnosci

trociny, zrebki’, wiory 8-50
Zakres 1 8-30
Zakres 2 30-50

W Wilgotnos¢ W zdefiniowana jest nastepujaco:

W = M*loo [%]
m

W

gdzie:
m,, —masa probki przed suszeniem
m; — masa probki po catkowitym wysuszeniu

" maksymalne wymiary zrebkow tﬂ ok. 20 x 15 x 15 mm



Zakres temperatury
Doktadnos$¢ odczytu
Rodzaj wskaznika
Zasilanie

Pojemnos¢ komory pomiar.

Cisnienie podczas pomiaru
Pobor pradu

Gabaryty

Cigzar

Pomiar wilgotnosci

0 -40°C

0,1%

wyswietlacz LCD, 3 cyfry
12V, bateria 23A

120 cm®

ok. 0.2 MPa

ok. 3 mA

300 x 220 x 65mm

1,0 kG

Producent zaleca nastepujaca kolejnos¢ czynnosci:

» Odkreci¢ glowice komory pomiarowej (rys. 1).

» Odsuna¢ (odciagnaé) ttok wstecz w dolne skrajne potozenie tak, aby ko-
mora pomiarowa byta najwigksza (rys. 6).

Karta gwarancyjna

Niniejsza instrukcja jest rownocze$nie kartg gwarancyjng Wilgotnosciomierza
Trocin WTR-1E o numerze fabrycznym:

wyprodukowanego dnia: ............cooviiiiiiiiiiiiie

C€
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Naprawa lub wymiana Wilgotnosciomierza WTR-1E jest jedynym obowigz-

kiem producenta. Producent nie jest odpowiedzialny za zadne inne szkody wy- » Wsypaé do komory pomiarowej do petna trociny lub inny badany materiat
nikfe na skutek zakupu, uzytkowania lub niewlasciwego uzytkowania urzagdze- (rys. 2).
nia.

Producent zaleca sprawdzanie co jaki$ czas (np. co 12 miesi¢cy) poprawnosci
wskazan wilgotno$ciomierza (metodami przewidzianymi w odpowiednich
normach lub bezposrednio u producenta).

12. Producent
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Rys. 2

Nalezy upchaé trociny/wiéry palcami. Napetni¢ komorg¢ prawie do petna do
poziomu ok. 1 cm od gornej krawedzi komory (rys. 7).

» Zakrecié¢ glowice komory pomiarowe;j (rys. 1).
Glowica nie musi by¢ doktadnie, do konca zakrgcona. Czasem rozsypane
trociny uniemozliwiaja dokrgcenie glowicy. Nie ma to zauwazalnego
wplywu na wynik pomiaru.

»  Zaggsci¢ probke do ok. 0.2 MPa.
W tym celu nalezy $ciska¢ i zwalnia¢ ruchomg dzwigni¢ mechanizmu
przesuwu ttoka (rys. 3).



Po kilku taktach z dna glowicy zacznie wysuwac¢ si¢ dwukolorowy wal-
cowy wskaznik zageszczenia.
Zageszczanie (sprezanie) jest wystarczajace, jezeli czerwona czg$¢ wskaz-
nika zaggszczania stanie si¢ widoczna, tzn. wysunie si¢ na 0.5 —-1.0 mm

(rys. 4). Nalezy wtedy przerwac zaggszczanie.
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Rys. 4

UWAGA:
Nadmierne (silowe) zageszczanie materialu moze doprowadzi¢ do
skrzywienia lub zlamania elementéw mechanizmu przesuwu tloka.

10.

11.
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Zatozy¢ nowa bateri¢ zwracajac uwage na prawidlowa polaryzacje biegunow.
Wilozy¢ pojemnik z baterig do wilgotnosciomierza. Wlozenie pojemnika z ba-
terig nie sprawia zadnych trudnos$ci pod warunkiem, ze ulozenie pojemnika i
baterii przed wlozeniem jest doktadnie takie jak na rys.8

Rys. 8

Gwarancja i naprawa

Wilgotno$ciomierz WTR-1E objety jest 12-miesigczng gwarancja. Producent
wykonuje:

» haprawy gwarancyjne - w terminie do 7 dni po otrzymaniu przyrzadu,

» pozostate naprawy - w terminie do 10 dni po otrzymaniu przyrzadu.

Wilgotno$ciomierz jest odporny na uderzenia i wstrzasy i moze by¢ przesylany
poczta.

Ograniczenia

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych spowodowanych uzyciem
nadmiernej (niezgodnej z instrukcja obstugi) sity przy zageszczaniu probki.
Gwarancja traci waznos$¢ jesli Wilgotnosciomierz WTR-1E nie byt wlasciwie
opakowany i uszkodzenie powstalo podczas transportu. Gwarancja nie obej-
muje uszkodzen powstatych na skutek prob demontazu lub naprawy przez
osoby nieuprawnione. Gwarancja nie obejmuje szkod powstatych w skutek nie
przestrzegania zasad uzytkowania przedstawionych w instrukcji obstugi.
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Uwagi praktyczne

» Zaleca si¢ okresowe sprawdzanie wskazan wilgotno$ciomierza z wynika-
mi otrzymanymi metodg suszarkowo — wagows.

» Probki wsypywane do przyrzadu powinny by¢ reprezentatywne dla calej
pryzmy (stosu, naczepy samochodowej). Z tego wzgledu nalezy je pobie-
ra¢ ze $rodka catej objetosci (a nie z wierzchu).

» Doktadno$é pomiaru ulega polepszeniu jezeli dokona sig¢ kilku (np. 3) po-
miar6w tego samego materiatu a za wynik przyjmie warto$¢ srednia.

Konserwacja

Zaleca si¢ okresowe sprawdzanie poprawnosci dziatania gtowicy. W tym celu
nalezy potozy¢ glowice np. na imadle (tak, by pod gtowica byto miejsce na
wysuwajacy si¢ walcowy wskaznik) i kciukami kilkakrotnie mocno nacisngé
podparty sprezyng ttok. Jezeli tlok jest nieruchomy (lub prawie nieruchomy) to
znaczy, ze glowica jest zabrudzona pytem lub trocinami. Nalezy wtedy wlaé
do glowicy niewielkg ilo$¢ denaturatu lub czystej wody i ,,rozruszaé” ttok (np.
uderzajac tlok delikatnie mtotkiem). Zabrudzenia wyptyna przez otwory znaj-
dujace si¢ w tylnej Sciance glowicy. Przed kolejnymi pomiarami nalezy glowi-
c¢ wysuszy¢. Niewielkie zawilgocenie glowicy nie wptywa na wyniki pomia-
row.

Kontrola stanu baterii

Przyrzad wyposazony jest w uktad aktywnej kontroli napigcia zasilania. Po
obnizeniu si¢ napigcia ponizej dopuszczalnego na ekranie pojawi si¢ napis
BAT. Oznacza to, ze bateria jest zuzyta i nalezy jg wymienic.

Magazynowanie i wymiana baterii

Przyrzad nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu suchym, przewiewnym, w
atmosferze chemicznie neutralnej. Bateri¢ nalezy wymienia¢ w miar¢ jej zuzy-
cia nie rzadziej jednak, niz co 6 miesigcy. W celu wymiany baterii nalezy od-
kreci¢ korek znajdujacy sie pod napisem BATTERY. Nastepnie delikatnie wy-
ciagna¢ (malym $rubokretem) pojemnik z bateria 1 wyja¢ (takze przy pomocy
$rubokreta) bateri¢ z pojemnika.
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Nacisna¢ i na chwilg przytrzyma¢ przycisk ON/OFF w celu zataczenia
przyrzadu (rys.5).

Przyciskiem RANGE nastawi¢ liczbe odpowiadajaca pozadanemu zakre-
sowi pomiarowemu (rys. 5).

Przyciskiem TEMPERATURE nastawi¢ zmierzong lub oszacowang tem-
perature¢ badanego materiatu.

Kazdorazowe naci$nigcie przycisku zwigksza nastawiong temperatur¢ o
2°C. Przytrzymanie wcisnigtego przycisku powoduje szybkie ,,przewijanie
temperatury”. Ewentualny btad w oszacowaniu temperatury, wynoszacy

+ 4°C, nie ma znaczgcego wptywu na wynik pomiaru.

Zaczeka¢ do ustalenia si¢ wyniku. Czas ustalenia si¢ wyniku wynosi przy
bardzo suchym materiale okoto 10 sekund, przy materiale wilgotnym 1-2

sekundy. W tym czasie przyrzad powinien by¢ nieruchomy.

Odczyta¢ wynik.

Rozprezy¢ komor¢ pomiarowa poprzez odblokowanie i nieznaczne odsu-
nigcie ttoka (rys. 6).

UWAGA:
Przy odsuwaniu (odciaganiu) tloka wstecz nie wolno trzymacé (Sciskac)
ruchomej dzwigni przesuwu tloka.



Rys. 6
Odkreci¢ gtowice komory pomiarowe;j.

Wypchna¢ probke i oprozni¢ w ten sposdb komore pomiarowa (rys. 7).
Uzyskujemy to poprzez $ciskanie i zwalnianie ruchomej dzwigni mecha-
nizmu przesuwu ttoka.
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UWAGA:

Co jaki$ czas (np. raz na tydzien) nalezy wysunaé tlok w przod ,,do
oporu” poza komore¢ pomiarowa w celu usuniecia pyhlu, ktéry mogt sie
dosta¢ w przestrzen pod tlokiem.

» Odsuna¢ (odciggnac) ttok na 3 - 4 cm (rys.6) tak, aby umozliwi¢ zakrece-
nie glowicy.

» Zakrecié glowice.
Interpretacja wynikow

Jezeli wilgotno$¢ probki jest ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego — to
na wys$wietlaczu pojawi si¢ napis ,,LO”.

Jezeli wilgotno$¢ probki jest powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego —
to na wyswietlaczu pojawi si¢ napis ,,HI”.

Powyzsze zasady dotycza kazdego z zakresow.

Przy zachowaniu nalezytej starannos$ci w zakresie 1 (8 - 30%), mozna oczeki-
waé doktadnosci pomiarow wynoszacej +10% warto$ci mierzonej (np. dla wil-
gotnosci wynoszacej 15% doktadno$¢ pomiaru wynosi £1.5%).

W zakresie 2 (30 — 50%) wynik nalezy traktowa¢ jako oreintacyjny.

Pomiar wilgotnos$ci gotowych peletéw

Swiezo wyprodukowane pelety sa bardzo suche (ponizej 8%). W wyniku ma-
gazynowania ich wilgotno$§¢ rosnie. Najbardziej wilgotne sa zewngtrzne war-
stwy peletu. Mozna oczekiwacé, ze przy wilgotnosci powietrza ok. 60% - 70%
RH wilgotnos¢ peletow wzroénie do kilkunastu procent.

W celu zmierzenia wilgotno$ci peletu wilgotnosciomierzem WTR-1E nalezy
pobraé garsé peletow ze srodka pryzmy (lub pojemnika), a nastepnie rozbic je
miotkiem na miazge. Tak rozdrobniony material nalezy wsypaé¢ do komory
pomiarowej i dalej postepowac zgodnie z instrukcja obstugi.

Pomiary wilgotnosci peletow sa tylko orientacyjne i nalezy podchodzi¢ do nich
bardzo krytycznie (ostroznie).



